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В исследовании изучалось влияние вида эпюры сжимающих остаточных напряжений, 

созданных в поверхностном слое азотированием на предел выносливости образцов с 

концентраторами напряжений. Оценка влияния азотирования на предел выносливости 

образцов при изгибе в случае симметричного цикла 𝜎−1 проводилась по критерию 

среднеинтергральных остаточных напряжений 𝜎ост [1], вычисленных по глубине опасного 

сечения образцов, равной критической глубине нераспространяющейся трещины усталости 

∆𝜎−1 = �̅�𝜎 ∙ |𝜎ост|, 

где �̅�𝜎 – коэффициент влияния упрочнения на предел выносливости, 
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2

𝜋
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0

  , 

𝜎𝑧(𝜉)(𝜎𝜑(𝜉)) – осевые (меридиональные) остаточные напряжения в опасном сечении детали 

(образца) по толщине поверхностного слоя; a, 𝜉 =
𝑎

𝑡кр  
 – расстояние от поверхности опасного 

сечения детали (образца) до текущего слоя, выраженное в долях; 𝑡кр, 𝑡кр – критическая глубина 

нераспространяющейся трещины усталости, возникающей при работе детали (образца) на 

пределе выносливости. 

Цилиндрические образцы с V-образным надрезом (рис. 1) из сталей ВНС40 и 38Х2МЮА 

подвергались азотированию.  

 

Рис. 1. Рабочая часть образцов с V-образным надрезом из сталей ВНС40 и 38Х2МЮА 

 

Меридиональные 𝜎𝜑 (осевые 𝜎𝑧 – в наименьшем сечении) остаточные напряжения 

определялись по методике работы [2] и по глубине поверхностного слоя aнаименьшего 

сечения образцов приведены на рис. 2. Из приведённых на рис. 2 эпюр видно, что после 

азотирования сжимающие остаточные напряжения в образцах из стали ВНС40 имеют второй 
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подповерхностный максимум на глубине 0,18 мм. Глубина слоя со сжимающими остаточными 

напряжениям в наименьшем сечении образцов из стали ВНС40 составляет 0,37 мм, из стали 

38Х2МЮА – 0,31 мм. Следовательно, эпюра сжимающих остаточных напряжений в опасном 

сечении образцов из стали ВНС40 после азотирования является более полной, чем образцов из 

стали 38Х2МЮА. 

 

 
 

Рис. 2. Остаточные напряжения в образцах с надрезами из сталей ВНС40 (1) и 38Х2МЮА (2) 

 

Испытания образцов с V-образным надрезом на усталость при изгибе в случае 

симметричного цикла проводились на машине МУИ-6000, база испытаний – 5∙106циклов 

нагружения. Значения предела выносливости 𝜎−1приведены в табл. 1. Видно, что при 

одинаковых остаточных напряжениях на поверхности дна надреза, предел выносливости 

образцов после азотирования из стали ВНС40 на 70 МПа выше, чем образцов из стали 

38Х2МЮА. Это различие объясняется бо́льшей полнотой эпюры остаточных напряжений в 

образцах из стали ВНС40, чем в образцах из стали 38Х2МЮА. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений образцов с V-образными 

надрезами 

Материалы 
Неупроч.образцы 

𝜎−1, МПа 

Упрочнённые образцы 

𝜎−1, МПа 𝜎ост, МПа �̅�𝜎 

ВНС40 200 560 -947 0.380 

38Х2МЮА 165 455 -816 0.356 

Из данных табл. 1 следует, что среднее значение коэффициента �̅�𝜎 влияния упрочнения 

на предел выносливости по критерию 𝜎ост составляет 0,368 и незначительно отличается от  

�̅�𝜎 = 0,36, установленного в работе [2] для образцов и деталей из других материалов с 

аналогичной концентрацией напряжений. 

Таким образом, предел выносливости поверхностно упрочнённых деталей определяется 

не величиной сжимающих остаточных напряжений на поверхности, а полнотой эпюры 

остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя опасного сечения детали, равной 

критической глубине нераспространяющейся трещины усталости. 
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Studies carried out on nitrided and case-hardened specimens made of VNS40 and 38KhMYuA 

steels have established that the fatigue limit of hardened parts is determined not by the magnitude of 

compressive residual residues on the surface, but by the completeness of the plot. 
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