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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ОКАНТОВКИ ВЫРЕЗА

В настоящей работе излагаются результаты определения долго
вечности окантовки выреза методом электрического моделирования.

Расчет основывается на линейно-дискретной теории накопления 
повреждений, разработанной на кафедре прочности КуАИ под руковод
ством А.С.М остового.

Исследуемое сечение разби вается на элементы простейшей фор
мы и малых разм еров. Вероятность разрушения элементе определяет
ся в соответствии с гипотезой слабого звена Вейбулла.

Каждый элемент сечения заменяется электрическим аналогом с 
точки зрения подобия выходной характеристики электроаналога на
коплению усталостного повреждения в элементе сечения. Разрушение 
элемента определяется временем, когда выходной сигнал электричес
кого аналога достигнет кривой усталости по появлению макротрещины:
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Dn -Сн и̂ыхп Rm.Gl gv п ,
Щ с Г Б ' ( u t , ° r t *  c v " ш , :  1 ’
здесь l i U n - выходное напряжение /7  -г о  ан алога; [UJ -  стан
дартная величина для ЦЬщ , соответствующая величине повреждения 
J j  = I  для данной кривой усталости по ыанро^рещине; ti ~ время 
разрушения L - г о  элемента сечения; 1п -  входное напряжение 
/) - г о  аналога после разрушения i  -г о  элемента; RC -  посто

янная интегрирования электроаналога; индекс я И п относится к на
туре, индекс и М — к модели,.

Распространение усталостного разрушения представляется как 
последовательное разрушение элементов сечения. Исследование уста
лости конструкции производилось Ев специально созданной аналого
вой модели усталости .
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