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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИ СЛОЖНЫХ ФОРМАХ ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЯ

Обсуждается методика расчетного определения долговечности 
конструкционных материалов при сложных циклах нагружения. Рассмот
рены два случая бигармонического процесса нагружения: несимметрич
ные сложные циклы (соотношение частот 1 :2 )  и симметричные ( соот
ношение частот 1 :3 ) .

Исходными для расчета являются базовые кривые усталости при 
гармоническом нагружении с частотой, кратной основной гармонике. 
Используется введенное ранее [ I  ] понятие „коэффициента полноты 
диаграммы". В случае несимметричных сложных циклов величина коэф
фициента полноты диаграммы подсчитывается с учетом „в е с а "  каждого 
полуцикла, взятого  по абсолютной величине.

Сравнение экспериментальных резу л ьтатов , опубликованных в 
работах [2 ]- - [4 ]  , с расчетными кривыми усталости , построенными 
по данной методике, показало достаточно удовлетворительное их 
совпадение.
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