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Фталонитрилы представляют класс перспективных соединений для 
производства высокотеплостойких полимерных матриц, находящих широкое 
применение в авиационной и космической отраслях промышленности [1]. Для 
масштабирования технологии получения фталонитрильных мономеров и оптимизации 
производственного процесса необходимо проведение кинетических исследований. 

Важным компонентом связующих на основе фталонитрилов является 
1,3-бис-(3,4-дицианофенокси)бензол [2], получаемый в результате взаимодействия 
4-нитрофталонитрила и резорцина. Синтез проводят в среде апротонного диполярного 
растворителя в присутствии основания. 

Реакция протекает через образование 4-(3-гидроксифенокси)фталонитрила 
(продукт монозамещения), взаимодействие которого с 4-нитрофталонитрилом 
приводит к получению целевого продукта. Поскольку процесс осложнен параллельным 
протеканием промежуточных и побочных реакций, целесообразно изучить каждую 
стадию в отдельности. 

В рамках данной работы изучены основные стадии синтеза 
1,3-бис-(3,4-дицианофенокси)бензола. Содержание компонентов в пробах реакционной 
смеси определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по 
разработанной раннее методике [3]. 

В результате исследований установлено, что лимитирующей стадией синтеза 
является депротонирование фенольных гидроксилов; определено время, необходимое 
для образования фенолята резорцина. 

По данным конверсии реагентов рассчитаны кинетические параметры реакции 4-(3-
гидроксифенокси)фталонитрила с 4-нитрофталонитрилом. Проведено масштабирование 
синтеза в опытно-промышленном реакторе объемом 200 л. 
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