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В настоящей работе представлены результаты комплексного 

экспериментального исследования закономерностей изменения микротвердости и 
параметра кристаллической решетки алюминиевого сплава В95пч, состаренного при 
температурах от 80 до 200°С, времени старения 2 ч, в постоянном магнитном поле 
(ПМП) напряженностью 557.0 кА/м и в его отсутствии. Анализ полученных 
результатов позволил сделать следующие выводы: 

1. Наложение ПМП на старение алюминиевого сплава В95пч всегда приводит к 
увеличению микротвердости до 24 % (см. рис.). Обнаружен так называемый 
отрицательный магнитопластический эффект (МПЭ) [1–3]. Кроме этого, при 
температуре 140ºС наблюдается максимум микровердости, значение которого 
составляет 227 кГ/мм2. Установлено, что ПМП не изменяет кинетики процесса 
старения исследуемого сплава. 

 

 
 

Рисунок – Температурная зависимость микротвердости алюминиевого сплава В95пч 

 
2. Данные рентгенографического анализа показали, что при наложении ПМП 

параметры кристаллической решетки сплава имеют тенденцию к более высокому 
уровню их значений по сравнению с параметрами решетки сплава, состаренного в 
отсутствии поля. Наблюдается корреляция температурных зависимостей 
микротвердости и параметра кристаллической решетки. 
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