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В заключении выявлено, что совершенствование цифровых 

технологий является важным фактором, влияющим на развитие всего 

общества. На данный момент существует множество препятствий к 

достижению поставленных задач цифровизации. Для эффективного 

внедрения цифровых технологий требуется сокращение разрыва 

между уровнем цифрового развития стран, реализация мер по 

поддержке программ, направленных на развитие, углубленное 

изучение данного вопроса. 
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Для точного определения межслоевых напряжений в слоистых 

композитах требуется полная трёхмерная постановка, предполагающая 

использование в программе ANSYS объёмных конечных элементов. При 

этом для исследования концентрации данных напряжений вблизи 

свободных кромок необходимо моделировать отдельно каждый слой, что 

требует весьма густую сетку и, как следствие, огромных вычислительных 

затрат. Выходом из такой ситуации является применение 

глобально/локального подхода в виде специальной методики 

подмоделирования программы ANSYS. Такой подход даёт возможность, 

например, строить грубую модель с использованием оболочечных 

элементов, а подмодель из элементов трёхмерного тела, позволяющей 

находить более точные результаты в отдельной области модели.  

Для оценки точности вычисления концентрации межслоевых 

касательных и нормального напряжений в среде ANSYS выполнено 

моделирование прямоугольной четырёхслойной композитной пластины 

конечной ширины со свободными боковыми кромками под действием 

однородной осевой деформации. Наблюдается хорошее согласие с 

результатами других авторов. 
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