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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ  

ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Общепринятый взгляд на процессы повреждения материала детали цикличе-

ским нагружением базируется на типичном для пластичных металлических кон-

струкционных материалов виде кривой сопротивления усталости. В качестве 

примеров на рис. 1 и 2 показаны полученные при циклическом растяжении стан-

дартных образцов обобщённые кривые сопротивления усталости (в диапазоне 

долговечностей 10–108 циклов для жаропрочного титанового сплава ВТ9 и жаро-

прочного никелевого сплава ЭП742ИД. 

 

Рис. 1. Сопротивление усталости титанового сплава ВТ9 

 

Рис. 2. Сопротивление усталости никелевого сплава ЭП742ИД 

Такие характеристики сопротивления усталости, полученные для конструк-

ционных материалов на базе простейших макроэкспериментов как на стандарт-

ных, так и нестандартных образцах для различных видов НДС, и проводившиеся 

металлургические исследования образцов на разной стадии повреждения опреде-
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лили, как действующие физические механизмы усталостного повреждения мате-

риалов деталей, так и общепринятые подходы к расчётным оценкам сопротивле-

ния усталости реальных конструкций [1]. 

С точки зрения описания физических механизмов усталостного повреждения 

материала они в любом случае содержат в себе необратимые процессы: 

 микромеханизм 1, связанный с количеством, подвижностью и взаимодей-

ствием дефектов кристаллической решётки материала детали - дислокаций, как 

внутри кристаллитов, так и на их границах, работающий в области в целом упру-

гого поведения материала и определяющий повреждение по механизму много-

цикловой усталости (зона 3 обобщённой кривой сопротивления усталости 

(рис. 1, 2)); 

 мезомеханизм 2, связанный с необратимыми пластическими деформациями 

в первом цикле нагружения и циклическими макродеформациями отдельных 

кристаллитов без заметного нарушения в целом упругого поведения материала 

при циклическом деформировании, определяющий совместно с микромеханиз-

мом 1 усталостное повреждение в переходной зоне (зона 2 обобщённой кривой 

сопротивления усталости (рис. 1,2)); 

 макромеханизм, связанный с циклической макропластической деформаци-

ей материала детали, определяющий повреждение по механизму малоцикловой 

усталости (зона 1 обобщённой кривой сопротивления усталости (рис. 1, 2)) [2]. 

Следует отметить, что работа всех этих механизмов существенно зависит от 

исходного состояния поверхности материала, технологической наследственности, 

в том числе остаточных напряжений, полученных на этапе производства. Тради-

ционное использование в расчётах на прочность и долговечность деталей машин 

напряжений (силовые критерии) и полученного на специальных стандартных об-

разцах экспериментального материала в сочетании с набором экспериментально 

же определённых эмпирических поправок успешно работает в зоне многоцикло-

вой усталости и позволяет с определённой степенью доверия выполнить расчёт-

ные оценки прочности и долговечности высоконагруженных деталей машин в 

переходной зоне и зоне малоцикловой усталости, но при этом: 

 необходимый набор экспериментальных данных на образцах из реальных 

деталей или заготовок в необходимом количестве для статистической обработки 

по опыту накапливается в лучшем случае к этапу сертификации или государ-

ственных испытаний изделия, а достоверные ресурсные оценки должны быть 

обеспечены на стадии эскизного или, в крайнем случае, технического проекта; 
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 необходимо проведение большого объёма циклических испытаний 

натурных деталей, причём в ряде случаев с имитацией температурных условий. 

В зависимости от используемых критериев (силовых, деформационных, де-

формационно-энергетических) оценки предельного состояния могут быть сфор-

мированы методические подходы к учёту остаточных напряжений, полученных в 

процессе производства, а также их влияние на состояние материала детали на 

стадии её усталостного повреждения в эксплуатации. 

При использовании силовых и деформационных критериев обычно исполь-

зуется эмпирический учёт технологической наследственности средствами её 

имитации при макроэкспериментах по получению данных по предельному состо-

янию материала на образцах или испытаниями натурных деталей [3].  

Эти варианты либо достаточно проблемны с точки зрения обоснованности 

для реальной конструкции (при использовании экспериментов с образцами), либо 

при обоснованности – весьма затратны, так как при испытаниях натурных деталей 

необходимо достаточное для статистического анализа количество испытаний. Их 

использование на стадии проектирования, как правило, сопряжено с отсутствием 

достаточного, а зачастую и вообще какого-либо экспериментального материала. 

Именно поэтому весьма актуальна для проектировщика задача отработки 

расчётно-аналитических методов анализа с использованием по возможности ми-

нимального объёма экспериментального материала. 

Использование образцов-свидетелей, подготовленных по нескольким раз-

личным технологиям, исследование полученного поверхностного слоя [4], а так-

же определение картины распределения остаточных напряжений позволяет суще-

ственно сократить расходы и время на выбор оптимальной технологии изготов-

ления типовых деталей, работающих при различных условиях нагружения, а так-

же сократить количество испытаний на этапе проектирования детали. Моделиро-

вание остаточных напряжений в поверхностном и в подповерхностном слоях ма-

териала в процессе моделирования типовых испытаний, в расчётных комплексах 

типа ANSYS, а также использование полученных параметров в дальнейших рас-

чётах деталей и узлов дают достаточно высокую достоверность для оценки влия-

ния остаточных напряжений на циклическую долговечность. 

Наиболее обоснованно с точки зрения учёта влияния остаточных напряжений 

(полученных в процессе обработки), в области малоцикловой усталости выглядит 

использование деформационно-энергетического критерия повреждения материала, 

основанного на расчёте удельной диссипации энергии деформирования материала, 

связанной с его пластической деформацией, в том числе – циклической (рис.3). 
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Рис. 3. Процессы деформирования материала критической точки поверхности 

 в течение жизненного цикла детали 

Из рис. 3 условие возникновения трещины при МЦУ: 

кр техн 1нагр ц       ,W W W N W     

где Wкр – критическая величина удельной диссипации энергии деформирования 

(при израсходовании которой, образуется трещина); Wтехн – энергия, израсходо-

ванная в процессе изготовления, формирования поверхностного слоя детали 

(учёт ост – остаточных напряжений); W1нагр – энергия, израсходованная при пер-

вом нагружении конструкции; N – количество циклов нагружения до разрушения; 

Wц – энергия, расходующаяся в каждом последующем цикле нагружения. 

Основанием для такого утверждения, кроме универсальности и физической 

обоснованности такого подхода, является использование скалярной величины – 

энергии в отличии от использования характеристик, связанных с напряжениями и 

деформациями, имеющих тензорную сущность.  
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