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УДК 621.787:539.319 

Павлов В. Ф., Букатый А. С., Семёнова О. Ю., Михалкина С. А., Щербаков И. В. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ 
НАПРЯЖЕНИЙ 

После поверхностного пластического деформирования (ППД) в поверхностном слое 

деталей изменяется структура, возникают наклёп и сжимающие остаточные напряжения. 

Известно [1], что основную роль в повышении сопротивления усталости упрочнённых де-

талей с концентраторами играют сжимающие остаточные напряжения. Для оценки влияния 

поверхностного упрочнения на предел выносливости таких деталей используются два кри-

терия. Первым критерием являются остаточные напряжения на поверхности опасного сече-

ния детали. Зависимость для определения предела выносливости в этом случае имеет вид 

 пов
zPRR PP 0 , (1) 

где 000 , RRRP  – предел выносливости неупрочнённой детали, ,P  – коэффициент 

влияния остаточных напряжений на предел выносливости, пов
z  – осевые (меридиональ-

ные) остаточные напряжения на поверхности концентратора в опасном сечении детали. 

Другие компоненты остаточного напряжённого состояния в соответствии с третьей теорией 

предельных напряжённых состояний не участвуют, так как радиальные напряжения на по-

верхности концентратора  = 0, а окружные  являются промежуточными главными 

напряжениями [2]. 

Обычно зависимость (1) записывается для приращения предела выносливости в виде 

 пов
zPRP , (2) 

На практике, при упрочнении деталей ППД, часто наблюдается подповерхностный 

максимум сжимающих остаточных напряжений, то есть к поверхности деталей напряжения 

уменьшаются. Этот спад бывает весьма существенным. Иногда остаточные напряжения 

снижаются к поверхности до нуля и даже становятся растягивающими [3], однако увеличе-

ние предела выносливости наблюдается и в этих случаях. Так, например, авторами иссле-

дования [4] определялись остаточные напряжения и сопротивление усталости азотирован-

ных и упрочнённых роликом стальных цилиндрических образцов. После нагрева и вы-

держки этих образцов при температуре 150°С и 200°С наблюдалось уменьшение сжимаю-

щих остаточных напряжений на поверхности и их увеличение на некотором расстоянии от 

неё, в результате чего повышался предел выносливости. 
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Вышеизложенное говорит о том, что критерий оценки влияния поверхностного 

упрочнения деталей с концентраторами по остаточным напряжениям должен базироваться 

на учёте остаточных напряжений не только на поверхности, но и по толщине поверхност-

ного слоя опасного сечения детали. 

При достаточно больших переменных напряжениях, близких к пределу выносливо-

сти, в упрочнённых деталях с концентраторами всегда возникают нераспространяющиеся 

усталостные трещины. В связи с этой особенностью сопротивления усталости в [5] было 

предложено принять за критерий остаточные напряжения на дне нераспространяющейся 

трещины, в качестве которых рассматриваются дополнительные остаточные напряжения, 

возникающие за счёт перераспределения остаточных усилий упрочнённой детали в резуль-

тате образования трещины. При этом исходные остаточные напряжения детали на дне тре-

щины не учитываются в силу их малости по сравнению с дополнительными. 

Для определения второго критерия в [5] использовалось решение задачи [6] о допол-

нительных остаточных напряжениях в наименьшем сечении поверхностно упрочнённой де-

тали после нанесения на неё надреза полуэллиптического профиля. Выделив основную 

часть решения [6], был получен второй критерий ост  влияния остаточных напряжений на 

предел выносливости упрочнённой детали в виде 

 dz
ост

1

0
21

2
, (3) 

где )(z  – осевые остаточные напряжения в наименьшем сечении детали; крty  – рас-

стояние от дна концентратора до текущего слоя, выраженное в долях крt ; крt  – критическая 

глубина нераспространяющейся трещины усталости, возникающей при работе детали на 

пределе выносливости. 

Критерий ост  имеет чётко выраженный физический смысл – это остаточное напря-

жение на дне трещины с точностью до постоянного коэффициента, зависящего от радиуса 

у дна трещины и её глубины. Приращение предела выносливости ),( RRRP  упроч-

нённой детали с концентратором напряжений при использовании критерия ост  определя-

ется по следующей формуле: 

 остPRP , (4) 
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где ),(P  – коэффициент влияния остаточных напряжений по критерию ост  на пре-

дел выносливости. В дальнейшем критерий ост  будем называть критерием среднеинте-

гральных остаточных напряжений. 

В работе [7] для упрочнённых различными методами ППД деталей и образцов из 

различных материалов с различными концентраторами напряжений при растяжении-сжа-

тии, изгибе и кручении было экспериментально установлено, что критическая глубина крt

нераспространяющейся трещины усталости зависит только от размеров опасного попереч-

ного сечения и для полой цилиндрической детали определяется соотношением 

 
32

54,004,010216,0
D
d

D
dDtкр , (5) 

где D – диаметр опасного поперечного сечения детали, d – диаметр отверстия. 

В последние годы на кафедре сопротивления материалов Самарского государствен-

ного аэрокосмического университета с целью проверки возможности использования обоих 

критериев ( пов
z  и ост ) для прогнозирования влияния поверхностного упрочнения на 

предел выносливости при изгибе были проведены исследования на полых и сплошных ци-

линдрических образцах из стали 20 диаметром от 10 мм до 50 мм с различными концентра-

торами: надрезами и галтелями различного радиуса, а также втулкой, напрессованной на 

вал. В исследованиях использовались такие методы поверхностного пластического дефор-

мирования как пневмодробеструйная обработка и обкатка роликом на различных режимах. 

Проведённые исследования показали, что при оценке влияния поверхностного 

упрочнения на предел выносливости по критерию осевых пов
z  остаточных напряжений на 

поверхности опасного сечения образцов соответствующий коэффициент  (формулы (1) 

и (2)) изменялся от 0,050 до 0,333, то есть в 6,5 раз. При оценке влияния упрочнения по 

критерию среднеинтегральных остаточных напряжений ост  соответствующий коэффици-

ент  изменялся от 0,321 до 0,390, то есть в 1,2 раза. 

Таким образом, прогнозирование предела выносливости поверхностно упрочнённых 

образцов и деталей с концентраторами напряжений по критерию среднеинтегральных оста-

точных напряжений ост  приводит к существенно более точным значениям предела вы-

носливости, чем прогнозирование по критерию осевых пов
z  остаточных напряжений на 

поверхности опасного сечения, на что указывается и в работе [7]. 
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